
POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZKOUŠEK

V PROTOKOLU 7

Teorie – v ruce

- Popis zkoušky stanovení Modulu pružnosti v tlaku podél vláken (odkaz na normu, 
podstata, pomůcky a zařízení, zk. tělesa, výpočet, zaokrouhlování….)

- Popis zkoušky stanovení pevnosti ve statickém ohybu (odkaz na normu, podstata, 
pomůcky a zařízení, schéma zatěžování, zk. tělesa, výpočet, zaokrouhlování….)

- Popis zkoušky stanovení smyku ve směru vláken (odkaz na normu, podstata, 
pomůcky a zařízení, zk. tělesa, výpočet, zaokrouhlování….)



Modul pružnosti v tlaku podél vláken

- Početní stanovení modulu pružnosti v tlaku podél vláken Etlw všech vzorků při vlhkosti w.

- Grafické vyhodnocení (sloupcový graf – viz níže).

- Stanovení vlhkosti a pokud w= 9 -15 % tak počítat i modul pružnosti v tlaku podél vláken při vlhkosti 12 % (Etl12) a graficky vyhodnotit (viz graf níže).

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ



Závěr

- Zhodnotit výsledky a porovnat s tab. hodnotami 


