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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

ULOHA 4

Suché lisovani, stanoveni optimalni lisovaci vlhkosti

Ze zrnitych surovinovych smési, suchych, polosuchych az ,,plastickych" se za pouziti
tlaku ziskaji vylisky pozadovaného tvaru a vlastnosti danych mikrostrukturou vylisku
(ptedevsim manipulacni pevnosti). Lisovaci tlak plsobi jen kratkou dobu a vylisky takto
ziskané maji oproti jinym technologickym postupiim vytvafeni mnoho ptednosti, danych
zejména malou vytvafeci vlhkosti.

Pfi lisovani hraje dilezitou roli, kromé zrnitosti a tvaru zra, i vlhkost smési. Tzv.
kritickd lisovaci vlhkost je kdyZ pfti lisovani vody pravé zaplni mezery mezi zrny a objem
téchto mezer mezi zrny odpovidd objemu vody, jejimz odpafenim se dosdhne nejmensi
porovitost vylisku. Nadbytek vody zvySuje pérovitost a objem vylisku. Niz§i objem vody
zvySuje tfeni pfi lisovani a zaroveinl vede k vétsi porovitosti vylisku.

Pro vytvafeni prvki lisovanim je dulezita vlhkost lisované smési. Pro stanoveni
optimalni vlhkosti se vyuziva napf. Proctorova zkouska zhutnitelnosti zemin. Tato zkouska
stanovuje takovou vlhkost smési, pii které je smés ve formé¢ maximalné zhutnéna. Vzorky se
budou zhutnovat pomoci lisu.

Prakticky tkol:
Ptipravte surovinovou smés pro lisovani s ttemi rozdilnymi vlhkostmi. Z kazdé surovinové
smési vytvoite 2 vzorky a stanovte optimalni vytvafeci vlhkost surovinové smési.

Pracovni postup:

1) Z ptedlozenych surovin vytvoite dle zadané receptury tii smési rizné vlhkosti.

2) Pracovni vlhkost surovinové smési z plastickych surovin pouzijte v rozmezi 5 az 9 %. U
neplastickych surovin pracujte se surovinou smési o vlhkosti 14 az 20 %. Hodnoty
konkrétnich pouzZivanych vlhkosti uptesni cvicici.

3) Ze smési vytvoite granulat jeho pfesatim prfes sito s velikosti oka 1 mm. Takto
piipravena smés se davkuje do formy (mnozstvi cca 90 g suroviny na 1 vzorek -tloustka
sttepu po vylisovani asi 1 cm).

4) Od kazdé smési odlisujte dva zkuSebni vzorky, vzorky se lisuji dvoufazove, tlakem 30
MPa s vydrzi 30 s.

5) Po vylisovani vzorky oznacte, zméite a zvazte. UlozZte je do piistiho cviceni.

6) Nasledujici cviCeni se vzorky po vysuseni pii 105 ° C opét zvazi a zméri. Na zaklade
téchto hodnot vypocitejte smrsténi suSenim, objemovou hmotnost. Podle objemovych
hmotnosti se urci optimalni vytvareci vlhkost granuldtu.Vysledky uved’te v tabulce a
znazornéte graficky.
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Vypocet objemové hmotnosti vysuseného vylisku se provede podle vzorce:
m -3
OH =———-1000 kg.m
To.h [kg.m™]
OH — objemova hmotnost [kg.m™]
| - délka zkuSebniho vzorku [mm]
b - Sifka zkuSebniho vzorku [mm]
h — vyska zkuSebniho vzorku [mm]
Tabulky pro zapsani namétenych a vypocétenych hodnot:
vzorek po W, m, rozméry vylisku W skutecna OH;,
odlisovani |  [%] [g] b, [mm] h, [mm] I, [mm] [%] [kg.m™]
la
1b
2a
2b
3a
3b
vzorek po ms rozméry vysusku OHs DS
vysuseni [a] bs [mm] hs [mm] Is [mm] [kg.m™] [%]
la
1b
2a
2b
3a
3b
vzorek po m rozméry vypaleného vzorku OH DP DC
vypalu [a] b [mm] h [mm] I[mm] | [kg.m™] [%] [%]
la
1b
2a
2b
3a
3b
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Pouzité matematické vztahy:

m,—m
w=——-"2.100 [%]
mS
mz— hmotnost vlhkého vzorku v gramech s presnosti na setiny
Ms— hmotnost vysuSeného vzorku v gramech s piesnosti na setiny
w-— vlhkost vzorku s pfesnosti na desetiny
Is — Iz
DS = -100 [%]
IZ
I, — délka vzorku po odlisovani
Is — délka vzorku po vysuSeni s pfesnosti na 0,01mm
DS — délkova zména susSenim S presnosti na 0,1%
I, -1,
DC = -100 [%]
I, — délka vzorku po odlisovani
I, — délka vzorku po vypalu s pfesnosti na 0,01mm
DC — celkova délkova zména suSenim a palenim S piesnosti na 0,1%
I -1
DP = pl *.100 [%]
S
I, — délka vzorku po vypalu s ptesnosti na 0,01mm
ls — délka vzorku po vysuSeni s pfesnosti na 0,01mm
DP — délkova zména susenim S piesnosti na 0,1%
DC=DP+DS

Vzorky pripravené vtomto cviceni budou p vypalu dale pouzity jako vzorky pro
stanoveni nasakavosti vakuovou metodou v uloze 8!

Nalezitosti protokolu:
e sloZeni surovinové smési
e vlhkosti smési, které byly namichany
e hodnoty skute¢nych vlhkosti a objemovych hmotnosti
o grafickd zéavislost objemové hmotnosti vylisku, vysusku a vypaleného stfepu na
lisovaci vlhkosti
e optimalni lisovaci vlhkost granulatu
e délkova zména susenim, palenim a celkova
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